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Leverandør

RAPPORT  

Nymølle Stenindustrier A/S

Prøve start

Prøve slut

Herrup Grusgrav
Viborgvej
7830 Vinderup

Produktionssted

Prøve udtaget

12.30
Langagervej 1
5220 Odense SØ

Prøve nr

0/16 mm vejgrus

Receptnr

Udtaget af

Kurt

Produkt Udtaget den

16-07-2015
Modtaget den

20-07-2015

1510327116 - 1
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EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Regnar Bjerre

Bemærkninger

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Metode Middelværdi Min værdi Max værdi

  EN933-1 Udvaskning og sigtning    

  EN933-1 Vand (%) 6,7   

Sandækvivalent SE (%) 56
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U-tal : 4,6D60 :0,742
D10 :0,163 D50  : 0,5   

(D60/D10)


